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BEVEZETES

A M. All. Foldtani Intézet Geokémiai Osztalydnak munkatarsai az 1964 évi
ritkafémkutatas sordn a K 6 szegi-hegység és a Vashegy
perspektivikus ritkafémkutatdsaval foglalkoztak. A Kkutatds soran tajékozéodtak a
hegységet felépité valamennyi képz6dmény nyomelemdsszetételér6l és ennek alap-
jan kijelolték azokat a nyomelemegyiitteseket és képz&dményfajtakat, amelyek a
nyugatmagyarorszagi terlileten a tovabbi ritkafémkutatasra érdemesek.

E tajékoztaté Osszefoglalds célja annak elddntése, hogy a nyugatmagyaror-
szagi kristdlyos paldkban az egyes nyomelemek feldusulasa jelenleg, vagy £ ko-
zeljov6ére nézve megkozeliti-e a hasznosithatosdg mértékét.

A geokémiai vizsgéalatok megallapitottdk, hogy a vashegyi szerpentin, Klorit-
pala és talk Cr--Ni--Co tartalma az atlagosnal valamivel nagyobb. Ez a felisme-
rés szikségessé tette a tajékoz6do készletfelmérést, melynek alapjan elddnthet6,
hogy a nyugatvasmegyei krom--nikkeltartalmu szerpentinek érdemesek-e tovabbi
kutatasra és felhasznalasukra van-e lehet&ség.

A készletek felmérése azért is id6szerli, mert a vilag nem szilikatos kréom-
-nikkel készletei a kereslethez, képest ardnylag alacsonyak. Ezért az egész vila-
gon érdekl6déssel fordulnak a szegényebb érctartalmu, de tébbnyire nagykiterjedé-
s szilikdtos krom--nikkel el6forduldsok felé. igy pl. Ausztridban és az NDK-ban
is felmérik a szilikadtos kromnikkel-telepek készleteit. A Burgenland-i és a Karint-
hia-i el6fordulasok Cr--Ni tartalmara vonatkozé adatok nagyjabol megegyeznek, he-
lyenként pedig kisebbek a felsdcsatari szerpentin 6sszlet Cr--Ni tartalmaval. Auszt-
ridban a szerpentinek atlagos Cr*Oo tartalma 0.12%, a Ni atlag koncentréacidja
0124%. Az NDK szilikatos nikkeuelepeinek genetikaja némiképpen eltérd, mert itt
tropikus klimaviszonyok mellett kialakult mallasi kéregben jelentkezik a szerpen-
tinben a Ni feldisuldsa. Bar itt a Ni egyes helyeken 1--2, s6t 16%-0s mennyiség-
ben is el6fordul, a 0.2--0.7%-0s Ni tartalmat is figyelembe veszik.

A fels6csatari tertleten 1947 oOta talkumkutatds és 1950 oOta talkumtermeiés
folyik. E kutatdssal kapcsolatban 56 atlagosan 80—100 m mélységl kutatofuras
mélyilt. E furasok 90%-at a Vashegy EK-i részén Fels6csatar kozségtél D-re,
a jelenlegi banyateriletre telepitették. A furdsos kutatas 10%-a a vaskeresztesi
Sz616hegyen folyt, ahol szerpentin és talk kibdvasok ismeretesek. A Kkutatasok
célja a talk-készletek felderitése és azok foldtani lehataroldsa volt.

A fels6csatari talkumbéanya kornyékén 1964-ben mélyitett fardsok a szerpen-
tintest foldtani kiterjedését nagyjabdl tisztaztak. Kevésbé ismert azonban a Vaske-
resztes kornyéki kutatasi terllet, melynek fdldtani szerkezete joval bonyolultabb és
feltartsdga is kisebb.

A Vashegyen az 1947--48-as években Szebényi L. 1953-ban pedig BOjtos-
né Varrok K. végzett foldtani térképezést 1T0.000-es és 1:5.000-es méretardny-
ban. A féldtani térképezés célja részben talkumkutatds, részben pedig a Vashegy-
ré6l ismert vasércnyomok elterjedésének tisztdzdsa volt. Az 1956-ig folytatott kuta-
tdsok eredményeit Bojtosné Varrok K. zardjelentésében és készletszamitasdban

foglalta Ossze.
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1953-ban az Eo&tvds L. Geofizikai Intézet magneses méréseket végzetta Vas-
hegyen. A mérések alapjan felderitett magneses maximumok megkutatdsara Szebényi
L. javaslatara 1960-ban mélyflurasos kutatds indult, amellyel a vaskeresztesi terilet
0sszes magneses maximumat -- egy kivételével -- megkutattak.

A fent emlitett két szerpentines teriileten kivil a Pinka folyé jobbpartjan, a

fels6csatari Kapolnadomb kornyékén néhany felszini feltarasbol is ismerink klorit-
paladt és talkumel6fordulast. E képz6dmények Kiterjedésére és vastagsagara nézve
semmiféle adatunk nincsen. Ezen a teriileten a talk és kloritpala feltehet6en a fel-
s6csatari banya teriletén feltart szerpentinlencse Ny-i folytatdsa, melyet a K-i elé-
fordulastél a Pinka folyd térésvonala valaszt el.
Fentiek alapjdn harom, egymadstol nagyon eltér6 kutatasi terilettel kellett szdmol-
nunk- a jol feltart fels6csatari banyaterilettel, a Vaskeresztest6l Ny-ra esd, néhany
furdssal megkutatott szerpentines terllettel és a fels6csatari Képolnadomb kodrnyé-
kével, melyen flrdsos kutatds nem tortént.

A TERULET FOLDTANI FELEPITESE

A nyugatmagyarorszagi Kd&szegi-hegység és a Vashegy két egymashoz ha-
sonlé metamorf kézetterlilet. A két hegység foldtani felépitése egymaéastél abban ki-
l6nb6zik, hogy a Kd&szegi-hegység teriiletén a felszinen szerpentinkézeteket nem
ismerink.

A kristadlyospala-sorozat harom nagyvastagsagu kd&zetdsszletb&l épul fel. A
sorozat aljan meészcsillampalat, mészfillitet és caki konglomeratumot talalunk. A
rétegsor kovetkez6 tagja a kvarcfillit és kvarccsillampala, amelyek a mészcsillam-
pala ¢sszletéhez atmenetekkel csatlakoznak. E rétegsor erdsebben és gyengébben
metamorfizalt valtozatai f6leg a Kd&szegi hegységben ismeretesek. A rétegsor be-
fejez6 tagja a zO6ldpala, mely feltehet6en diaba&ztufaszérds terméke. A diabéazvulka-
nizmus lezajldsa nem egyetlen szakaszban tortént, mert kisebb-nagyobb nyomait
csaknem az egész rétegsorban megtalaljuk. Az Uledékes anyaghdl szarmazd mész-
csillampala- és kvarccsillampaiasorozaton gyakori anyagvaltozast figyelhetink meg,
ami az Uledékgyljt6 medence mélységének gyakori valtozasaval fligg 6ssze.

A Vashegy teruletén a metamorfizalt k&zetbe bazikus kézetanyag nyomult,
amely nagy szerepet jatszott a kés6bbi ratolodasos szerkezet kialakuldsaban. A
ratolodasi zonakban a Vashegy E-i és D-i részén a szerpentinesedett gabbré nyo-
mait egyardnt megtaldljuk. A szerpentintestek alakja nem az eredeti --a gabbré
.benyomulasakor kialakult -- forma, hanem a ratol6dasok kovetkeztében megnyult
lencse. A gabbrénak szerpentinné és talkka val6 atalakulasa feltehet6en a ratol6-
désos szerkezet kialakuldsaval egyidében tortént. A talkum a szerpentintestet val-
toz6 vastagsagban burkolja be. Jelenlegi ismereteink szerint a talkum az E-i
fels@csatéri -- teruleten alakult ki nagyobb mennyiségben, a D-i részen eddig csak
nyomait ismerjuk.

A kristalyospala-0sszlet kialakuldsa és a gabbré benyomuldsa utdn az alsé -
pannéniai koru vodrésagyagos szarazfoldi osszlet és a fels6-panndniai homokos,
agyagos, lignites rétegek kialakulasaig a két hegység teriiletén semmiféle Uledék-
képz6dési nyomot nem ismerink.



AZ ELOFORDULAS FOLDTANI LEIRASA

A vashegyi teriilet bonyolult felépitési magmas k6zet benyomulasaval paro-
sult gy(rt és toréses szerkezet( foldtani egység, melynek hidnyos feltdrtsaga miatt
sokkal tobb mélyfurasi adatra lenne szikségiink, hogy szerkezetét a mainal na-
gyobb biztonsaggal itélhessiik meg.

A hegységet két oldalrdl félpikkelyezett ratolddasos szerkezet jellemzi és en-
nek tengelyében antiklinalist ismerhetiink fel. Az Osszetett, ratolédasos és antikli-
nalis szerkezet E-i és D-i szarnyaban talaljuk a szerpentines osszletet. A szer-
pentinanyag egyes esetekben a ratoloddsok csuszéfeluleteként szerepelt. A Vas-
hegyen a nyugatmagyarorszagi kristadlyospala &sszletre jellemz6 rétegsort talaljuk.
Az el6z6ekben ismertetett harmas tagolast rétegdsszlet itt is fellelhetd. A sorozat
legid6sebb tagja a mészcsillampala a cadki konglomeratum kdézbeteleplilésével, ezen
helyezkedik el a Vashegyen az ardnylag kis vastagsadgban kifejlédott kvarccsillam-
pala-, kvarcfillit-sorozat, majd végil, mint a rétegsor befejezd tagja a diabaztufa-
bol szarmazo6 zoldpaladsszlet jelenik meg. A diabaztufaszoras kisebb nyomai csak-
nem az egész rétegsorban jelentkeznek, azonban a vulkdni mikodés f6fazisa a
z6ldpaladsszlet kialakulasanak idejére tehetd.

A teljes rétegsor anyagdnak metamorfozisa utdn, feltehetéen gabbré benyo-
mulédsdval torténhetett a bdazikus intrazié.

Az egyik ratolddési fazis a gabbrd benyomuldsa utani id6ben kdvetkezett be
és ez Ny-rol K-felé irdnyulé mozgésédval létrehozta a hegység D-i részén Kkiala-
kult Ny--DNy-i d&lés-iranyu pikkelyes rdtoléddsos szerkezetet. Ebben a mozgés-
ban a magmas anyag is résztvett. A szerpentin ehhez hasonléan az E-i teriileten
az EK-r6l DNy-ra iranyuld felpikkelyezédésben is kialakult.

A bazikus magmés anyag szerpentinné és talkka feltehet6en a ratolédésok-
kal kapcsolatos elemmigracié és hidrotermalis hatas kovetkeztében alakult at. A
gabbré teljes atalakulasa és talk keletkezése féképpen a szerpentintest szegélyén
tortént, ahol a nyoméas, hémérséklet, szerkezeti feltételek és hidrotermélis hatdsok
optimalis feltételeket biztositottak. Az utdmagmas tevékenység a szerpentinesedés
és talkosodads folyamataval nem fejez6dott be, mert egyes helyeken az anyag ké-
s6bbi hidrotermélis elbontdsat is megfigyelhetjuk. llyen esetekben gyenge szulfidos
ércesedést tapasztalunk.

A késdi hidrotermalis szakaszt a toréses szerkezet egyik fazisanak kialaku-
ldsa el6zte meg és ezzel el6készitette a hidrotermak utjat. Ezek a f6 torési zondk
a ratolodasos szerkezetet feldaraboltak. E torések csapasa ENy--DK-i és az erre
mer6leges kiegészité irdny. Az ennél fiatalabb vet6k e toréseket metszik; csapés-
iranyuk E--D-1 és K--Ny-i. A vet6rendszerek, az egyébként is bonyolult gydrt
szerkezetet még attekinthetetlenebbé tették és sok esetben a szerpentintest kis ré-
szekre valé feldaraboldsat eredményezték.

A hegység EK-i részén levé nagyobb foldtani egységet a talkumkutatas és
termelés sordn lemélyitett fardsok és kihajtott vdgatok alapjan jol megismertik. E
teriileten E-i délési nagyobb szerpentinlencse jelenlétét allapitottuk meg, melynek
tobb, tektonikusdn elvonszolt, egyes esetekben a nagy szerpentintesttél elszaki-
tott része ismeretes. A talk és Kkloritpala z6me a szerpentintest alsé-és felsé ha-
tarfelliletén helyezkedik el, ahol mdurevalé vastagsadgban fejlédott ki.

A masik, déli szerkezeti egység az el6bbinél joval kevésbé feltart. A vas-
keresztesi terlileten a talk és vasérckutatas céljabol mélyitett farasok adnak képet
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a terulet szerkezetérél. Itt két, vet6kkel lehatarolt pikkelyes, ratolddasos szerke-
zeti egység Kkilonitheté el. Az egyik a Vashegy pannoniai képzédményekkel fedett
déli dombvonulata, a masik ehhez E-i iranyban csatlakozik. Az utébbi teriileten
szerpentin és talk-kibavasok a felszinr6l is ismeretesek. Ugyancsak itt talaljuk meg
a szerpentin anyak&zetének, a kevéssé atalakult gabbronak nyomait.

Jelenlegi ismereteink szerint a déli szerkezeti egységben nagyobb szerpen-
tinlencse helyezkedik el, amely a déli egység E-i részén a pikkelyes szerkezet
alapjan megismétl6dik. A pannodniai rétegekkel fedett szakaszon a szerkezet ardny-
lag egyszer(ibb. A szerpentintest atlagvastagsdga ezen a helyen a legnagyobb (96
m). Az E-i teriiletrészen a ratolodasos szerkezet kialakuldsaval a szerpentindssz -
let erdsen kihengerl6dott és elvékonyodott (atlagvastagsdg 12 m). A talkképzd&dés
e teriileten igen kismértékd.

A hegység teriletén végzett méagneses mérésekkel Kijelolt déli teriileten mé-
lyitettéek a fent emlitett fardsok kisebb részét. E fardsokkal tisztdztdk a mégneses
hatétényez6 szerpentinhez Kkotétt voltat. A legnagyobb érték( magneses maximu-
mot, amely az orszaghatdr mellett z6ldpalaval fedett teriletre esik és feltehet6en
atnyulik a szomszédos ausztriai terlletre furdssal nem tartdk fel, azonban feltehe-
t6, hogy ezen a terileten a zoOldpala rétegek alatt nagyobb méretli szerpentintest
helyezkedik el.

A fels@csatari Kapolnadomb kornyékén pikkelyek mentén ismétl6d6 szerpen-
tintesteket tételezhetiink fel, amelyek helyzete a banya kdrnyéki eléforduldsokéhoz

hasonlé lehet.
A NYERSANYAG MINOSEGI JELLEMZESE

A krom--nikkeltartalmu szerpentin és talk min6ségi jellemzéséhez asvéany-
kézettani és kémiai vizsgalatokat és szinképelemzéseket végeztink.

A szerpentin makroszképosan zéld, zdldessziirke tomott kézet. Gyakori a ké-
zet kovasodédsa. A kovasodott szerpentin tobbnyire Kkifakult, vilagoszéld.

Mikroszkopi vizsgalattal megallapithatd, hogy a k&zet Kklorit és szerpentin-
asvanyok elegyéb6l tev6dik 0Ossze. Jarulékos &svanyai a magnetit, ilmenit, titanit.
A Kklorit és a szerpentinasvadnyok finom szovedéket alkotnak. Apré6 szemnagysa-
guk miatt mikroszk6pi meghatdrozadsuk csak hozzavetfleges adatokat szolgéltat,
ezért az asvanyos osszetétel megdallapitasdra harom furas anyagdnak (kb. 200 min-
ta) rontgendiffraktométeres vizsgalata készult el. A vizsgélatot Rischdk G. végeste.

Adatai szerint a szerpentinasvanyok kozil a k6zetben antigorit, krizotil és gar-
nierit hatarozhaté meg. Mellettiik a talk kisebb-nagyobb mennyiségben csaknem mih-
denhol jelen van. A szerpentinkdzetekben a kloritok véltozatos fajtai talalhatok. A
pennin mellett fellelhet6 az amezit, thlringit, chamozit, sheridanit, leuchtenbergit,
kotschubeit és krom--klinoklor. Ezenkiviil szerepel a k6zetben az aktinolit és am-
fibol, a piroxének kozil az ensztatit, hipersztén és klinoensztatit. Jarulékos elegy-
rész az epidot, olivin, titanit, kromit, kobaltin, I6llingit, magnetit, markazit, malachit,
galenit, karrolit és arzenopirit. A karbonatok kozil kalcit, dolomit, magnezit és szi-
derit jelentkezik.

A kb6zetanyag krom--nikkeltartalm( &svéanyai a garnierit, kotschubeit, krom-
klinoklor és kromit. Kobalttartalmuak a karrollit és kobaltin. A Co féleg szulfidos
forméaban jelentkezik.
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A nyomelemosszetétel megallapitdsara Zentai P. és Foldedk P. kb. 1000 min-
ta szinképelemzését végezte el. A flrési anyag szinképelemzési adataibdl spektro-
karottazsokat készitettink és ezek alapjan a szerpentintesten belll kovettuk a Cr
és Ni eloszldsdnak torvényszerliségét. A Cr és Ni Oves elrendez6désben kovel
a szerpentintest tektonikusdn kialakult formajat. Nagyobb és kisebb fémkoncentra-
cioju sdvok valtakoznak egymassal.

Nagy vonasokban megfigyelhet6, hogy a nagyobb Cr--Ni mennyiséget tartal-
maz6 savok nagyjabol a szerpentintest fels6 harmadaban helyezkednek el.

A MAFI Kémiai Laboratériuma 82 minta Cr--Ni mennyiségi meghatarozasat
végezte el. Az atlagos krom--nikkeltartalom kiszamitdsanél ezeket az adatokat vet-
tik figyelembe. A megvizsgalt mintdk harom furds szerpentinanyagabdl szarmaznak.
(1. sz. tablazat) A szerpentinben és talkban megallapitott atlagmennyiség:

Cr’ 0.20%, Ni 0.20%, Co 0.01%. Az atlagtél valo eltérés az egyes savokban sok-
szor nagy, pl. Cr-bdl 0.47%, Ni-b8l 0.34%-ot is talalunk. A

A szerpentin atlagos Mg tartalma az elemzési adatok szerint 25--28%. A

Mg az anyagban, nagyrészt a Cr—Ni tartalml &svanyok alkotorészeként, szilika-

tos* kotésben talalhato.

KES ZLETS ZAMITAS

A fels6csatari krom--nikkeltartalmd szerpentin a szjljkatos krom--nikkel el6z_
forduldsok ko6zé sorolhaté. Az d&sszletben taldlhatd szulfidos asvdnyok nagy része
feltehet6en a szerpentinesedés utan bekovetkezett hidrotermélis folyamatok termé-
ke, azonban e folyamatok kozelebbr§l meghatdrozhaté hatdsat és Kkiterjedését jelen-
leg még nem ismerjik. A szerpentin étlagos Cr--Ni tartalma az E-i és D-i pik-
kelyes zondban egyardnt 0.40%. Az egyes mintdkban a Cr és Ni-tartalom egymas-
tol jelent8sen eltér. Legtobbszor eltolodds van az egyik, vagy a maésik elem java-
ra.

A déli pikkelyes zdOnaban két készletszamitasi tombot allapitottunk meg. Az
I. sz. tbmbben a szerpentin atlagvastagsadga a 44. és 46. sz. flras adatai alapjan
szamitva 96 m. A Kkészletszamitasi tombot harom oldalrél veté, egy oldalr6l pedig
az orszaghatéar hatarolja. ’

A 1l. sz. tomb ett6l E-ra helyezkedik el tektonikusadn zavart zénaban, pik-
kelyes ratolodas kovetkeztében megismétlédé szerpentinlencsékkel. Atlagvastagsa-
gat a 47. és 49. sz. faras és a felszini kibGvasok alapjan allapitottuk meg. At-
lagvastagsadga 12 m.

A 111, sz. készletbecslési terlilet a felscsatari banya kornyéke. A szerpen-
tinlencsét a talkkutatd farasok hataroltdk le. A szerpentintest atlagvastagsdga a ba-
nyaszati teriileten mélyitett furasok adatai alapjan 18 m.

A IV. sz. készletszamitasi teriilet a fels6csatari Kapolnadomb koérnyéke, ahon-
nan néhany felszini kibavéason Kkivil, sem mennyiségi, sem mindségi adatunk nin-
csen. Azonban abbdl kiindulva, hogy ez a terilet a Pinka baiparti részének szer-
pentin el6fordulasahoz csatlakozik, -- melyet a banya feltardsaibo6l jol ismeriink
--és a Kkilszini feltardsok nagyobb teriileten vannak elsz6rva, mint a banya kor-
nyékén, a kapolnadombi bényateriileten figyelembevett (I1l. sz. témb) szerpentin
mennyiségének felével szdmolunk.

Dontéslinket az indokolja, hogy ez a teriletrész a banya kornyékénél tektoniku-
san erésebben igénybevett, és a szerpentin a pikkelyek és ratolodasok mentén fel-
tehet6en elvékonyodott, kihengerl6dott.



A szerpentin az |. sz. tomb teriiletének Kkivételével a tobbi készletbecslési
helyen a felszinen és a felszink6zelben megtalalhatd. Osszletét az 1. sz. tomb te-
ruletén kb. 100 m vastagsagu pannoniai homok és agyagosszlet fedi. A szerpen-
tin e terlileten a tobbi készletbecslési tdmb helyzeténél nehezebben hozzaférhetd,
bar a hegységben ismert legnagyobb vastagsagu osszefliggé szerpentintest ezen a
helyen alakult Kki.

A készletbecslés eredményét a mellékelt tdblazatban foglaltuk 6ssze.
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OSSZEFOGLALAS

A Vashegy teriletén végzett vazlatos Cr--Ni--Co készletszamitasunk ered-
ményei a kovetkezdk:

1. Megallapitottuk, hogy a Cr--Ni--Co tartalmi szerpentin a szilikatos Cr--Ni
eléforduldasok csoportjdba tartozik.

2. Készletszamitasunk adatai szerint a hegység teruletén 469.976.25 t Cr--Ni
--Co készlettel szdmolhatunk.

Osszefoglalasunk alapjan a pontosabb készletszamitashoz a kovetkezd felada-
tok elvégzése szlkséges:

1. A hegység Ny-i részén az eddig farasokkal meg nem kutatott, vagy ke-
véssé feltart szerpentines terlletek furdsos megkutatasa, féleg a zdldpalaval fedett
magneses maximum tertletén és a Kdapolnadomb és Vaskeresztes kornyékén.

2. A részletes asvany--k@zettani és tektonikai vizsgalatok folytatdsa a szil-
fidos és oxidos Cr--Ni--Co tartalmd asvanyok teleptani jellegének -- magmaés, vagy
késéi hidrotermalis szakaszokhoz kotott voltanak -- tisztdzasara. E vizsgalatok
esetleg tisztazhatjdAk mindharom elem nagyobbmérva feldUsulasanak lehet6ségét.

3. Meg kell vizsgalni az egyéb terlleten ismert szerpentin és bazikus k&zet-
el6fordulasok Cr--Ni tartalméat. Pl. perkupai szerpentin, szarvaskdi gabbrd stb.

4. Foglalkozni kell a fels6csatari szerpentin Cr--Ni--Co és magas Mg tar-
talmanak kinyerésével, annak technoldgiai kérdéseivel.



2. sz. Tablazat

A Fels6csatdr 25., 44. és 46. sz. furasok szerpentingsszletének

25. sz. furas

44, sz. furéas

Cr--Ni-tartalma-

Megvizsgalt minta

38,50- 43,80
43,80- 44,10
44,10- 46,14
46,14- 48,00
48,00- 48,60
48,60- 62,60
62,60- 63,40
62,60- 63,40
63,40- 65,50
65,50- 70,50
65,50- 70,50
65,50- 70,50
65,50- 70,50

135,90-136,40
150,50-151,00
151,00-154,40
154,40-158,60
155,80-158,60
158,60-162,60
162,60-165,90
165,90-166,90
166,90-172,80
172,80-180,50
180,50-181,00
182,80-187,40
187,40-188,50
188,50-189,70
192,00-210,50
192,00-210,50
192,00-210,50
192,00-210,50
210,50-215,80
215,80-221,20
221,10-229,90
227,50-258,10
227,50-258,10
227,50-258,10

m
«

«
«
«
«
«
«
«
#
«
«
«

«

«
«
«

«
«
C
«
«
«
«
«

«—192,00
«—197,00
*—202,00
*-207,00

«
«
C
*--230,00
*--239,20
*--235,00

m-bél
m-bél
m-bél
m-bé6l

m-bél
m-bé6l
m-bol

K6zetmeghatarozas

Talkos szerpentin

Talk
Talk
Szerpentin
Szerpentin
Szerpentin
Talk
Talk
Szerpentin
Talk
Talk
Talk
Talk

Kloritpala

Szerpentin
Szerpentin
Szerpentin
Szerpentin
Szerpentin
Szerpentin
Szerpentin
Szerpentin
Szerpentin
Szerpentin
Szerpentin
Szerpentin
Szerpentin
Szerpentin
Szerpentin
Szerpentin
Szerpentin
Szerpentin
Szerpentin
Szerpentin
Szerpentin
Szerpentin
Szerpentin

Ct%

0,23
0,21
0,18
0,01
0,32
0,26
0,16
0,21
0,30
0,14
0,18
0,09
0,18

0,08
0,29
0,39
0,48
0,48
0,05
0,47
0,15
0,41
0,18
0,13
0,12
0,05
0,26
0,26
0,25
0,31
0,08
0,35
0,02
0,23
0,08
0,21
0,21

1

Ni%

0,16
0,15
0,21
0,04
0,21
0,30
0,20
0,22
0,24
0,12
0,16
0,11
0,20

0,30
0.12
0,13
0,27
0,14
0,04
0,18
0,14
0,10
0,17
0,24
0,05
0,08
0,22
0,14
0,16
0,07
0,08
0,23
0,12
0,18
0,12
0,12
0,18
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Megvizsgalt minta Kézetmeghatarozas crw  Ni*
44. sz. farads 227,50-258,10 m--24'5i00 m-bél Szerpentin 0,09 0,12
227,50-258,10 «--250,00 m-bél Szerpentin 0,21 0,20
227,50-258,10 «--255,00 m-bdl Szerpentin 0,10 0,05
258,10-259,00 « Szerpentin 0,19 0,16
282,10-283,90 « Talk Q39 0,16
283,90-286,00 « Szerpentin 0,03 0,02
46. sz. fards 153,70-154,30 « Szerpentin 0,12 0,11
190,70-191,00 « Kloritpala 0,05 0,12
200,80-284,20 «--203,20 m-hél Szerpentin 0,52 0,34
200,80-284,20 «--206,50 m-bdl Szerpentin 0,22 0,19
200,80-284,20 «--209,00 m-bdl Szerpentin 0,25 0,17
200,80-284,20 ‘--210,50 m-bdl Szerpentin - 0,15
200,80-284,20 “--212,20 m-hdél Szerpentin 0,22 0,27
200,80-284,20 “-217,70 m-bdl Szerpentin 0,27 0,18
200,80-284,20 ‘—218,00 m-bél Szerpentin 0,01 0,27
200,80-284,20 “--219,00 m-bél Szerpentin 0,15 0,16
200,80-284,20 “--222,00 m-bél Szerpentin - 0,21
200,80-284,20 “--223,80 m-hdl Szerpentin 0,17 0,13
200,80-284,20 “--225,00 m-bd6l Szerpentin 0,05 0,05
200,80-284,20 “--227,60 m-bdl Szerpentin 0,22 0,09
200,80-284,20 ‘--229,00 m-bdl Szerpentin 0,24 0,14
200,80-284,20 “--230,00 m-bd6l Szerpentin 0,24 0,20
200,80-284,20 ‘--233,00 m-bdl. Szerpentin 0,24 0,16
200,80-284,20 “--233,40 m-bdl Szerpentin 0,23 0,14
200,80-284,20 ‘--236,00 m-bd6l Szerpentin 0,08 0,05
200,80-284,20 “-241,30 m-bdl Szerpentin 0,29 0,16
200,80-284,20 «--247,60 m-bdl Szerpentin 0,20 0,24
200,80-284,20 ‘-253,30 m-bdl Szerpentin 0,18 0,17
200,80-284,20 “--260,00 m-bdl Szerpentin 0,17 0,17
200,80-284,20 ‘--263,00 m-hdl Szerpentin 0,13 0,18
200,80-284,20 ‘--266,50 m-bd6l Szerpentin 0,14 0,15
200,80-284,20 “--267,00 m-bél Szerpentin 0,21 0,10
200,80-284,20 ‘--271,00 m-b6l Szerpentin 0,14 0,09
200,80-284,20 «—280,00 m-b6l Szerpentin 0,08 0,21
200,80-284,20 «--284,20 m-bél Szerpentin 0,07 0,08
291,50-296,20 « Szerpentin 0,12 0,25
296,20-296,60 € Szerpentin 0,01 0,03
301,40-301,80 « Szerpentin 0,18 0,16
301,80-308,70 « Szerpentin (talkos) 0,08 0,10
308,70-309,20 « Talk 0,15 0,17
309,20-314,00 « Szerpentin 0,13 0,16
314,00-314,50 « Szerpentin 0,15 0,21
314,50-317,00 « Szerpentin 0,15 0,20
318,60-318,90 « Talk 0,06 0,04
322,30-322,70 Talkos Kkloritpala 0,11 0,10

Az elemzéseket a MAFI

Kémiai Laboratériuma végezte.



Minta
szama

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

Fuaras
szama

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

16

16

16

16

16

16

Megvizsgalt minta
szarmazasi meélysége

m

4,60- 5,30

7,00- 12,50

12,50- 14,40

14,40- 16,50

16,50- 24,00

24,00- 25,70

25,70- 28,80

25,70- 28,90

28,80- 47,40

47,40- 48,70

48,70- 49,70

49,70- 69,00

49,70- 69,00

85,50- 86,40

0,60- 2,70

2,70- 4,70

4,70- 18,70

18,70- 22,70

22,70- 26,90

26,90- 31,00

3. sz. Tablazat

Kézetmeghatarozas

kvarc és csillampala
breccsa

kloritos, limonitos
csillam pala breccsa

kloritpala

kloritos, limonitos
kvarcos csillampala

kloritpala
kloritos, pirites

kvarcos fillit

kloritpala és
mészcsillampala

vilagos, erésen pirites
csillampala

szirke, meszes, kvar-
cos csillampala
kvarccsillampala
kalcitos, erésen pirites
mészcsillampala

z6ld, kloritos

kvarcos csillam pala
pirites Kloritpala
limonitos kvarcos
csiHatnpala

erésen mallott klorit-
pala térmelék
kloritpala tormelék
z6ldpala, kevés kvarc-
cal

vildgoszold zdéldpala
kvarccal

kilugzott zdldpala

kvarcos csillam pala

320

430

850

850

430

430

320

1000

550

320

1000

Mn

375

1500

250

1500

500

250

500

1000

500

1500

1500

100

175

375

175

500

500

500

500

1500

Egység g/t



Minta
szama

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

Fuaras

szama

16

16

16

16

19

19

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

Megvizsgalt minta
szarmazasi mélysége

33,00-

37,00-

41,00-

41,80-

2,00-

14,00-

0,50-

34,80-

36,20-

37,00-

37,90-

38,80-

40,10-

41,70-

41,90-

43,30-

43,80-

46,30-

47,90-

48,00-

m

37,00

41,00

41,80

90,20

17,00

74,20

34,80

36,20

37,00

37,90

38,80

39,50

41,70

41,90

43,30

43,80

45,00

47,90

48,00

50,00

Ké&zetmeghatarozas

talkosodd, limonitos
ércpettyes szerpentin

kalcitos, kvarcos, li-
monitos szerpentin

kalcitos, limonitos
talkum

szurke kvarcos csillam-
pala Bilit savokkal

kvarcos, kalcitos,
kloritos csillampala

fekete kvarcos fillit

z6ldpala

szurke kvarccsillam -
pala

talkosodd, kalcitos
limonitos szerpentin

kvarcos fillit

kevéssé talkos szer-
pentin

limonitos talkum

sotétzold, gyengen tal-
kos limonitos szerpentin

kovas szerpentin

szirke, limonitos
talkum

kalcitos, talkos
szerpentin

zO0ldessziirke talk

talkum

vilagoszo6ld, kovas limo-
nitos szerpentin

z0ld, talkosod6 lemezes
szerpentin

700

550

430

>1000

700

<70

<70

<70

Mn

500

500

500

500

1000

750

1000

2000

500

50

250

250

250

250

100

175

100

100

500

250

Egység g/t



Minta
szama

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298,

299

300

301

Flras

szama

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

21

21

21

21

21

21

Megvizsgalt minta
szarmazasi mélysége

48,00-

48,00-

43,00-

43,00-

48,00-

50,80-

52,00-

53,00-

54,00-

55,00-

56,50-

60,00-

64,00-

69,00-

0,50-

30,00-

32,00-

36,40-

41,20-

44,60-

m

51,00

51,00

51,00

51,00

51,00

51,00

53,00

54,00

55,00

56,50

60,00

64,00

69,00

89,00

30,00

32,30

36,40

41,20

44,60

44,80

Kézetmeghatarozas

z6ld) talkos, kalcitos
limonitos szerpentin

zO0ldessziirke talkiim

vilagoszold, vaskarbonét-
pettyes talkum

zO0ldesszlirke és sotét-
szirke talkum

z6ldesszirke talkum
z0ldesszirke talkum
z6ld szerpentin

z6ld, limonitos szerpentin

zOldessziirke talkos
szerpentin

z6ld, érces talkum
zo6ldesszilirke szerpentin
z06ld, kalcitos szerpentin

z6ld, limonitos szerpentin

vilagosszirke, piritleme-
zes mészesillampala

z6ldpala

kvarcos csillam pala
kloritpala

kloritpala

limonitos fillit

talkum

<70

<70

<70

200

320

<70

<70

430

Mn

250

100

250

250

250

250

250

250

50Q

250

250

250

500

500

1500

750

1500

750

500

Egység g/t



Minta
szama

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

Flras

szama

21

21

21

21

21

21

21

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

Megvizsgalt minta
szarmazasi mélysége

44,80-

45,30-

47,00-

47,20-

53,50-

54,50-

54,60-

0,20-

16,00-

25,50-

28,80-

32,40-

36,00-

47,00-

47,00-

48,00-

50,00-

52,80-

53,04-

m

45,30

47,00

47,20

53,50

54,00

54,60

82,55

16,00

25,50

28,80

32,40

36,00

47,00

47,60

48,00

50,00

52,80

53,04

53,54

Kézetmeghatarozas

szerpentin

csillampala

talkum

szerpentin

kalcit érccel, talkummal
talkos szerpentin
csillam pala pirittel
z6ldpala

zOldpala

kloritpala

kloritpala

mészfillit, ércliintés-
sel

kloritpala
mészfillit
meészcsillampala
sotét fillit

fekete fillit

kvar cfillit

kalcitos talkum

<70

430

430

<70

320

70

Mn

500

1500

500

250

500

250

1000

1000

500

500

750

1500

500

1500

2000

1000

1500

500

250

Egység g/t



Minta
szama

321

322

323

324

325

326

327

328

829

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

Faras

szama

24

24

24

24

24

24

24

24

24

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

Egység g/'l

Megvizsgalt minta

szarmazasi mélysége Kdzetmeghatdrozas B Mn
m
53,54- 55,30 szlirke talkum . 500
55,50- 55,87 szurke talkum . 250
55,87- 56,27 zbldesszlrke talkum <70 250
56.27- 56,57 talkum és szerpentin 7 1000
breccsa

56,57- 57,24 szurke talkum . 250
57,27- 80,00 z0ld szerpentin 200 100
80,00~ 84,10 sotetsztrke kvare- 430 750
84,10- 85,44 z6ldesszirke talkum . 250
85,44-101,00 fekete kvarcfillit 550 1000
0,30- 30,00 zbldpala : 500
30,00- 33,00 kloritpala 500
33,00- 39,00 zOldpala pirithintéssel : 500
39,00- 39,20 pirites kloritpala . 500
39,40- 41,50 mészcsillampala <70 1500
41,50- 52,00 kloritos zdldpala <70 1000
52,20- 53,00 limonitos szerpentin : 750
53,00- 54,00 mészcsillampala 150 1500
54,00T 58,00 fillit 200 500
58,00- 59,00 fekete csillampala 550 1250
59,00- 59,60 kloritos mészcsillampala <70 1500



Minta
szama

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

Furas

szama

26

26

26

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

Megvizsgalt minta
szarmazasi mélysége

59,60-

60,80-

83,30-

54,00-

54,00-

72,40-

73,30-

74,70-

77,30-

78,00-

78,10-

78,10-

78,10-

78,10-

78,10-

78,10-

78,10-

78,10-

78,10-

78,10-

m

60,80

83,30

97,80

55,00

72,40

73,30

74,70

76,60

78,00

78,10

81,80

81,80

81,80

81,80

81,80

81,80

81,80

81,80

81,80

81,80

Kézetmeghatarozas

karbonatos szerpentin
talkos szerpentin
fekete fillit

z6ldpala

kloritpala

szirke csillampala

sziirke meészcsillampala

kloritos talkum

limonitos talkum
talkum

kalcitos talkum

kalcitos talkum

érchintéses talkum

szirke érchintéses
talkum

szirke kalcitos
talkum

szirke Kkalcitos
talkum

szurke talkum

szurke kalcitos talkum

szlrke talkum, pirit-
lemezekkel

szlrke kalcitos talkum

70

550

200

>1000

<70

Mn

250

500

500

1000

750

1000

2000

250

250

100

250

375

375

750

250

500

250

250

250

250

Egység g/t



Minta
szama

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

Flras

szama

33

33

33

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

Megvizsgalt minta
szdrmazasi mélysége
m

78,10- 86,10
83,80- 86,80
86,80- 88,40

0,60- 11,00
11,00- 12,50
12,50- 12,70
12,70- 13,90
13,90- 15,00
15,00- 15,40
15,40- 20,80
20,80- 21,50
21,50- 21,60
21,60- 26,50
26,50- 26,60
26,60- 26,80
26,80- 39,50
39,50- 40,30
40,30- 41,30
41,30- 58,00

58,00- 67,00

Kézetmeghatarozas

szurke kalcitos
talkum

fekete fillit
halvanyzold fillit
mészcsillampala

z6ldpala

meészcsillampala és
kloritpala valtakozéasa

kvarcos csillampala
z6ldpala
mészcsillampala
mészcsillampala
z6ldpala
kvarccsillampala
kloritpala
csillampala
kloritpala

kloritpala

kovas szerpentin
zbldesszirke talkum
meészcsillampala

meszcsillampala

150

430

1000

1000

>1000

700

320

70

850

Mn

250

500

500

1500

500

500

1500

250

1500

1500

250

500

1000

500

1500

1000

1000

1000

1500

1500

Egység g/t



Minta
szama

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

Fulras

szama

18

18

18

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

Megvizsgalt minta
szarmazasi mélysége
m

67,00-100,20
100,20-100,30
100,30-103,00
19,50- 21,50
21,50- 35,00
45,30- 50,00
50,00- 51,60
51,60- 52,00
38,00- 39,90
39,90- 43,00
43,00- 44,00
44,00- 45,30
00,00- 14,00
14,00- 19,50
52,50- 54,50
52,00- 52,50
54,50- 55,00
55,00- 57,00

57,00- 58,00

58,00- 64,00

K&zetmeghatarozas

pirites Kkloritpala
kloritos csillampala
z6ldpala

z6ldpala

z6ldpala
mészcsillampala

mészcsillampala

mészfillit és klorit-
pala

szurke meészcsillampala
mészcsillampala

szirke meészfillit

fekete fillit

z6ldpala

kloritos zdéldpala
meszcsillampala
zbldesszirke fillit
sotétszurke fillit
csillampala

fekete fillit

fillit

< 70

150

850

200

550

430

320

320

200

550

<70

320

430

Mn

1000

1000

500

1000

2000

1000

1000

1000

1250

1000

1000

1000

750

1250

1500

1000

1000

1500

1000

2000

Egység g/



Minta
szama

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

Faras

szama

23

23

25

25

25

25

27

25

25

27

27

27

27

27

27

27

27

27

27

27

Megvizsgalt minta
szdrmazasi mélysége
m

64,00- 68,00
68,00- 71,00
70,50- 77,40
33,10- 34,70
44,10- 46,14
46,00- 48,00
30,80- 35,30
13,00- 29,30
32,00- 32,90

0,00- 30,80
35,30- 45,00
51,50- 53,00
53,00- 55,00
55,00- 55,50
57,00- 63,20
63,20- 63,40
63,40- 64,00
64,00- 64,30
64,30- 71,00

71,00- 84,00

Ké6zetmeghatarozas

mészfillit

fillit

csillampala

z6ldpala

szerpentin
érchintéses szerpentin
mészcsillampala
kloritpala

kloritoB csilldm pala
z6ldpala

kloritos zdldpala
csillampala
csillampala
kvarccsillampala
vildgoszold szerpentin
szirke szerpentin
zOldesszirke talkum
z6ld szerpentin
szerpentin

kloritpala

700

430

430

700

200

550

700

Mn

1500

1000

1000

1000

1000

750

2000

1000

1500

750

750

1500

1000

1500

375

1000

1000

175

375

500

Egység g/t



Minta
szama

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

Flras

szama

27

27

27

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

Megvizsgéalt minta
szarmazasi mélysége
m

84,00- 84,50
84,50- 85,00
85,00-128,11
2,00- 37,00
37,00- 47,00
47,00- 48,00
48,00- 49,00
49,00- 52,00
52,00- 59,60
59,60- 61,00
61,00- 63,00
63,00- 64,00
64,00- 65,00
67,00- 75,50
75,50- 76,00
76,00- 76,50
76,50- 77,50
77,50- 77,80
77,80- 78,50

78,50-100,00

Ké&zetmeghatarozas

zbldessziirke kloritpala
csillampala

pirites csillampala
zOldpala

kloritpala
csillampala
kloritpala
csillampala
kloritpala
kloritpala
kvarccsillampal a
kloritpala
csillampala

talkos szerpentin
talkum

szerpentin

kloritos talkum
talkum
vilagosszurke fillit

csillampala

150

70

430

200

<v

AT0

Mn

500

500

500

500

1250

1500

250

500

250

500

500

1000

1000

500

1000

1000

500

2000

1000

2000

Egység g/t



Minta
szama

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

Faras

szama

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

31

Megvizsgélt minta
szarmazasi mélysége
m

0,00- 40,50
40,50- 45,50
45,50- 47,50
47,50- 49,50
49,50- 51,00
51,00- 51,50
51,50- 55,20
55,50- 57,00
55,20- 64,70
64,70- 66,00
66,00- 67,40
67,40- 67,50
67,50- 69,00
69,00- 70,40
70,40- 71,50
71,50- 71,60
71,60- 80,60
81,10- 81,50
81,50- 81,70

0,70- 42,10

Kézetmeghatarozas

z6ldpala

kloritpala

kloritos zdéldpala
kloritpala

z6ldpala

kloritos csillampala
kloritos csillampala
kloritos csillampala
kloritpala

kloritos fillit
vildgosszirke csillampala
kloritpala

mészfillit
zbldesszurke Afillit
szurke fillit

szurke fillit

szirke fillit
kloritpala
csillampala

z6ldpala

430

>1000

430

550

200

550

1000

200

200

Mn

2000

1500

500

1000

1000

1500

1000

1000

1250

500

2000

1500

2000

500

1000

500

1500

1500

1500

1500

Egység g/t



Minta
szama

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

Flras

szama

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

Megvizsgalt minta
szarmazasi mélysége
m

42,10- 52,00
52,00- 55,60
55,60- 57,00
57,00- 58,50
58,50- 60,60
60,60- 62,40
62,40- 63,00
63,00- 63,50
63,50- 64,00
64,00- 64,50
64,50- 65,00
65,00- 76,80
76,80- 82,20
82,20- 82,50
82,50- 83,00
83,00- 83,50
83,50- 96,50
96,50- 96,70
96,70- 97,70

97,70-107,90

K&zetmeghatarozas

kloritos zdldpala
kloritpala
kloritos zdldpala
z6ldpala

pirites zoldpala
pirites zd6ldpala
kloritos mészfillit
kloritos zd6ldpala
mészcsillampala
zOldpala

kloritos fillit
kloritpala
kvarcfillit
talkum

talkam

talkum
szerpentin

szirke talkum

talkum

csillampala

70

550

430

700

Mn

1500

1500

2000

1500

1500

1500

2000

1500

1750

1500

2000

1000

2000

500

250

250

500

1000

250

1000

Egység g/t



Minta
szama

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

Fuaras

szama

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

Megvizsgalt minta

szarmazéasi mélysége

m

0,00-13,00

13,00-15,00

15,00-17,50

15,70-22,90

22,90-24,20

24,20-25,00

25,00-26,20

26,20-28,30

28,30-29,70

29,70-30,70

31,60-32,00

32,00-32,20

32,20-41,00—39 m-bél

32,20-41,00—33 m-hdl

41,00-42,70

42,70-45,40

45,40-49,00

49,00-49,40

49,40-49,70

49,70-51,20

Kézetmeghatarozas

szerpentin
szerpentin
szerpentin
szerpentin
csillampala
kvarcfillit
z6ldpala
mészcsillampala
kvarccsillampala
kvarccsillampala
kvarccsillampala
csillampala
csillampala
csillampala
csillampala

miit

kloritpala

kloritos csillampala
csillampala

kloritos fillit

Yo

70

430

550

430

430

200

320

700

700

320

430

<70

<70

150

<70

Mn

750

750

750

500

1000

1500

1000

2000

2000

1000

500

1000

1000

750

500

1000

1250

1000

1500

1000

Egység g/t



Minta
szama

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

Fuaras

szama

49

49

49

49

49

49

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

Megvizsgalt minta
szarmazéasi mélysége

m

51,20-53,20

53,20-53,60

53,60-54,20

54,20-55,50

54,50-55,60

55,60-56,00

1,70-36,80

36,80-37,20

37,20-39,00

39,00-45,50

-46,00-47,00

47,00-48,20

48,20-56,00

56,00-56,50

56,50-57,00

57,00 -58,00

58,00-58,70

58,70-59,00

59,00-59,80

59,80-60,40

Kézetmeghatarozas

pirites fillit
vilagos fillit
csillampala
zold fillit
breccséds Kkalcit
fillit
z6ldpala
kloritos fillit
kloritpala
kloritpala
kloritpala
mészfillit
kloritpala
kloritpala
csillampala
kloritpala
kloritpala
szerpentin
csillampala

talkum

430

200

70

320

>1000

200

200

700

Mn

1000

750

1500

1000

1500

500

1500

1000

1500

1500

1500

2000

1500

2000

2000

1000

1000

1000

2000

1000

Egység g/t



Minta
szama

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

586

537

538

539

540

Faras

szama

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

22

22

22

22

22

22

22

22

Megvizsgélt minta
szarmazasi mélysége

59,80-

60,40-

60,70-

61,10-

61,50-

61,60-

61,70-

61,75-

62,30-

64,00-

64,30-

65,50-

0,50-

36,00-

37,00-

42,20-

44,00-

46,00-

49,00-

70,40-

m

60,40

60,70

61,10

61,50

61,60

61,70

61,75

62,30

64,00

64,30

65,50

73,29

36,00

37,00

42,20

44,00

46,00

49,10

70,40

70,50

Kdézetmeghatarozas

szerpentin és talkum
talkum

talkum

talkos szerpentin
talkum

talkum

talkum

talkum

talkos szerpentin
szerpentin
kalcitos talkum
fekete fillit
zOldpala
szerpentin
kloritos szerpentin
talkos szerpentin
z6ldpala
csillampala
szerpentin

talkum

150

200

<70

<70

70

550

<70

Mn

1000

1000

1000

1500

320

1000

1000

1500

1500

2000

500

1000

500

1000

1500

1500

1000

1500

1500

1500

Egység g/t



Minta
szama

541

541/a

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

Fuaras

szama

22

22

22

22

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

Megvizsgalt minta
szarmazasi mélysége
m

70,70- 80,40
70,50- 70,70
80,40- 81,50
81,50-136,60
2,00- 13,00
29,30- 29,40
29,40- 31,00
31,00- 32,00
32,00- 33,10
34,70- 37,50
37,50- 38,50
38,50- 43,80
43,80- 44,10
48,00- 48,60
48,60- 62,60
62,60- 63,40
62,60- 63,40

63,40- 65,50

65,50- 7,50

65,50- 70,50

Kézetmeghatarozas

csillampala
szerpentin

caki konglomeratum
limonitos fillit
z6ldpala

kloritos csillam pala
szurke csillampala
kloritpala
csillampala

kloritos csillampala
pirites fillit
szerpentin

talkum

szerpentin
szerpentin

talkum

talkum

szerpentin

talkum pirittel

talkum érchintéssel

200

<70

<70

700

<70

<70

150

700

Mn

1500

1500

2000

1500

2000

1500

2000

1250

1750

1500

750

750

500

500

1750

1000

100

750

500

500

Egység g/t



Minta
szama

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

S77

578

579

Faras

szama

25

25

25

25

25

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

Megvizsgélt minta
szarmazasi mélysége

m

65,50- 70,50

65,50- 70,50

77,10- 78,00

78,00-128,90

128,90-139,90

0,80- 54,00

74,40- 74,80

74,40- 74,80

74,80- 76,60

74,80- 76,60

74,80- 76,60

74,80- -76,00

74,80- 76,60

76,60- 76,65

76,65- 76,75

76,75- 77,30

76,75- 77,30

77,30- 78,00

77,30- 78,00

78,10- 81,80

K&zetmegliatarozas B

talkum érchintéssel

talkum

caki konglomeratum 550
fillit 700
csillampala 200
z6ldpala

kalcitos talkum

kalcitos talkum

kalcitos talkum

kalcitos talkum

kalcitos talkum

kalcitos talkum -

kalcitos talkum

talkos kloritpala

kloritos talkum

talkum

talkum

kloritos talkum

kloritos talkum

talkos kalcit

Mn

500

250

1000

375

500

1000

1000

500

1000

1000

500

500

500

1000

1000

500

500

500

1000

250

Egység g/t



Minta
szama

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

Fuaras

szama

33

33

33

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

18

45

45

45

Megvizsgalt minta
szarmazasi mélysége

78,10-

83,50-

m

82,80

83,80

88,90-101,60

0,50-

13,50-

20,60-

24,00-

26,90-

34,60-

36,60-

36,80-

38,10-

38,20-

41,90-

42,50-

42,60-

1,00-

0,00-

0,00-

0,00-

13,50

20,60

24,00

26,90

34,60

36,60

36,80

38,10

38,20

41,90

42,50

42,60

58,10

6,00

35,90

35,90--5,00 m-bél

35,90 —15,00 m-bdl

Kézetmegliatarozas

kalcitos talkum
vilagos fillit
fekete fillit
kloritos zd6ldpala
kloritos zdldpala
kloritos csillampala
z6ldpala

szirke fillit
pirites kloritpala
vilagoszold fillit
kloritpala
csillampala
kloritpala
kloritpala
kloritpala

kloritpala

csillampala

z6ldpala

z6ldpala

z6ldpala

850

>1000

700

320

<70

Mn

750

2000

1000

1500

2000

2000

375

2000

1000

2000

500

1000

2000

2000

2000

2000

2000

1000

1000

1000

Egység g/t



Minta
szama

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

Faras

szama

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

0,00-

0,00-

Megvizsgalt minta

szarmazési mélysége

m

0,00- 35.90--20.00 m-bdl

35,90- 40,10

41,20- 44,00

40,10- 40,20

45,20- 45,60

45,60- 49,70

49,70- 49,90

49,90- 50,30

50,30- 54,80

54,80- 55,80

55,80- 69,10

69,10- 72,70

72,70- 73,80

73,80- 74,80

74,80- 76,80

76,80- 77,20

77,20- 81,10

81,10- 85,50

35,90--20,00 m-bél

35,90--30,00 m-bdl

Ké6zetmeghatarozas

kloritpala
z0ldpala
z6ldpala
csillampala
mészcsillampala

talkos kloritpala

kloritos csillampala

kvarcos fillit
kloritpala
kloritpala
szerpentin
kloritpala

kovas szerpentin
talkos szerpentin
kloritos talkum
szerpentin
szerpentin
kloritos talkum

szerpentin

talkum

430

200

1000

70

Mn

1000

1500

2000

2000

2000

250

2000

2000

1000

1000

1000

1000

1000

100(

250

1000

2000

1250

1250

1500

Egység g/t



Minta
szama

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

Fuaras

szama

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

Megvizsgalt minta
szarmazasi mélysége
m

85,50- 89,80
89,90- 91,30
90,00-
95,00

100,00

105,00

110,00

115,00

120,00

125,00

133,00

134,00

140,00

145,00

150,00

155,00

160,00

165,00

170,00

175,00

K6zetmeghatarozas

kvarcfillit

caki konglomeratum

mészcsillampala a
caki konglomeratumbol

mészcsillampala
mészcsillampala
meészcsillampala
mészcsillampala
meészcsillampala
meészcsillampala
meészcsillampala
mészcsillampala
mészcsillampala
kvarccsillampala
mészcsillampala
kloritos filiit
kvarc fillit
mészcsillampala
fillit

fillit

meészcsillampala

430

700

320

430

430

430

150

430

430

850

>1000

>1000

>1000

200

430

700

70

850

700

700

Mn

1500

1500

1500

1500

1000

1000

1000

1000

1500

2000

2000

1000

1500

2000

1500

2000

2000

2000

2000

1000

Egység g/t



Egység g/t

Minta Flras Megvizsgalt minta K6zetmeghatarozas B Mn
szama szdma szarmazasi mélysége
m

640 45 180,00 mészcsillampala 430 2000
641 45 190,00 mészcsillampala >1000 2000
642 45 200,00 fillit 70 2000
643 45 206,70-207,30 kvarccsillampala 700 2000
644 45 207,30-234,60 kvarcfillit 700 2000
645 45 207,30-234,60—214 m-bdl kvarcfillit 850 2000
646 45 207,30-234,60--220,80 m-bdl fillit <5 1500
647 45 207,30-234,60--226,00 m-bél kvarccsillampala 700 2000
648 45 207,30-234,60--230,00 m-b6l kvarccsillampala 550 2000
649 45 242,80-25%,40-250,00 m-bél csillampala 1000 2000
650 45 253,00 kvarccsillampala 1000 2000
651 45 253,00 fekete kvarcfillit 700 1000
652 45 254,30 kvarccsillampala 350 2000
653 45 257,00 csillampala 430 2000
654 45 259,10 csillampala 700 2000
655 45 259,20 csillampala <70 500
656 45 259,90 szlrke fillit >1000 1500
657 45 260,00 fillit 430 2000
558 45 260,70 mészfillit 430 2000

359 45 fekete fillit 850 1500



Minta
szama

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

Flras

szama

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

Megvizsgalt minta

szarmazasi mélysége

m

273,50

274,70

277,00

284,20

302,40

310,40

317,00

325,00

333,00

334,50

336,80

338,20

344,20

345,50-356,70

356,70-359,60--362,20 m-bdl

362,20-372,30

374,70-377,30

372,80

372,30-374,70

380,00-381,60

Ké6zetmeghatarozas

fekete fillit

fekete fillit

fekete csillampala
mészcsillampala

fekete fillit

fekete fillit
fekete fillit

csillampala furadékkal

fekete fillit

csillampala furadékkal

mészfillit

mészfillit karbonat-
csikokkal

meészfillit és
mészcsillampala

fekete fillit

fekete fillit és
csillampala

fekete fillit és
csillampala

szurke mészfillit
fekete fillit furadék
fekete fillit furadék
csillampala
csillampala

fekete fillit furadék

430

1000

700

430

>1000

320

550

70

320

200

430

700

700

430

1000

430

700

Mn

1500

1750

2000

2000

1500

1250

1500

1500

2000

2000

2000

2000

1000

1000

2000

250

250

2000

2000

250

Egység g/t



Minta
szama

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

Flras

szama

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

46

46

46

46

46

46

46

46

46

Megvizsgalt minta
szarmazasi meélysége
m

381,60-387,60

387,60-391,00

391,00-398,00

398,00-402,50--398,50 m-bhd4

398,00-402,50--402,00 m-bdl

402,50-405,50

407,00-408,30

408,30-410,50

410,50-415,00

415,00-416,10

416,10

1,50- 5,30

5,30- 9,60

9,60- 15,70

15,70- 16,80

16,80- 23,90

23,90- 25,70

25,70- 28,20

28,20- 37,60

37,60- 47,20

Kézetmeghatarozés

fekete fillit furadék
fekete csillampala
fekete fillit

mészfillit, eres

fekete fillit és érchin-
téses kvarccsomé

fekete fillit

fekete fillit

fekete mészcsillampala
fekete meészcsillampala

mészfillit és csillampala

meészcsillampala
sziirke agyag

sarga agyag
sargés-szlrke agyag
barnassarga agyag
homokos agyag
barna mocsari agyag
homokos agyag

sdrga homok

szirke agyag

700

1000

700

700

430

150

430

700

320

430

200

320

200

150

70

200

200

200

200

Mn

1000

2000

2000

2000

250

1000

1500

2000

2000

2000

2000

500

1500

1000

1500

1000

500

500

1000

2000

Egység g/t



Minta
szama

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

Flras

szama

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

Megvizsgalt minta
szarmazési mélysége

m

47,50- 48,60

48,60- 53,60

53,60- 53,80

53,80- 64,70

64,70- 68,10

68,10- 68,20

68,20- 95,60

95,60-102,50

0,00- 1,50

47,20- 47,50

102,50-102,80

102,80-105,50

105,50-106,00

106,00-106,30

106,50-110,70

110,70-111,60

111,60-113,30

113,30-113,60

113,60-113,90

113,90-117,30

Egység g/t



Minta
szama

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

Faras

szama

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

Megvizsgalt minta
szarmazasi mélysége

m

117,30-118,00

118,00-119,80

119,80-120,60

120,60-120,90

120,90-121,00

121,00-126,00

126,00-127,00

127,20-127,60

127,60-128,60

128,60-131,30

131,20-131,30

131,30-1*38,30

138,30-153,70

153,70 154,30

154,30-162,60-157,00 m-bdl

154,30-162,00 — 160,00 o5 '5b

162,00-163,60

169,20

173,00

180,00

K&ze tmegliatarozas

koptatott kristalypala
kavicsok

agyagos homok Kristaly-
pala kaviccsal

homokos agyag kristaly-
pala kavicsokkal

kavicsos, homokos agyag
zbldessziirke agyag
homokos agyag, kaviccsal
homokos agyag, kaviccsal
homokos agyag, kaviccsal
homokos agyag

kavicsos, homokos agyag
kristdlypala kavics
csillampala

szirke fillit

talkos szerpentin

fekete fillit

fekete fillit

kloritos zOldpala

z6ldpala

z6ldpala

z6ldpala

430

200

430

70

150

200

150

430

430

430

700

1000

<Y

430

850

150

< 70

Mn

1500

1250

1500

2000

2000

1500

2000

1000

2000

1500

1500

2000

1000

1000

1500

2000

2000

2000

2000

1500

Egység g/ t



Minta
szama

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

Faras

szama

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

Megvizsgalt minta
szarmazasi mélysége
m

185,00
190,70
191,00

199,00

200,80-284,20 —203,20
200,80-284,20--206,50
200,80-284,20--209,00
200,80-284,20—210,50
200,80-284,20—212,20
200,80-284,20--217,70
200,80-284,20-218,00
200,80-284,20—219,00
200,80-284,20--222,00
223,80

225,00

227,60

229,00
230,00

233,00

m- boéi

m-bél

m-bél

m-bél

m-bé6l

m-bél

m-bol

m-b6l

m-bél

Ké6zetmegliatarozas

zoldpala

szerpentinesedett

Idoritpala

moszfillit

mészfillit

durva és finomszemi

marvany

kovas szerpentin

szerpentin

szerpentin

szerpentin

szerpentin

szerpentin

szerpentin

szerpentin

szerpentin

szerpentin

szerpentin

szerpentin

szerpentin

szerpentin

szerpentin

>1000

>>1000

700

<70

<70

<70

<70

200

700

700

<70

700

200

430

200

200

200

Mn

1500

1500

2000

2000

2000

2000

2000

2000

1500

2000

1500

1500

1500

2000

1500

1500

1500

1500

1500

1500

Egység g/t



Minta
szama

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

e

778

779

Faras
szama

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

Megvizsgalt minta
szarmazéasi mélysége

m

233,40

233,40-236,00

236,00-241,30

241,30-247,60

247,60-253,30

253,30-260,00

260,00-263,00

263,00-266,50

266,00-267,00

266,50-271,00

271,00-280,00

280,00-284,10

284,10-284,40

284,40-287,50

287,50-291,50

291,50-296,20

206,20-296,60

296,60-301,20

301,20-301,40

301,40-301,80

Kézetmeghatirozas B
szerpentin 200
szerpentin <70
szerpentin 430
szerpentin 200
szerpentin 430
szerpentin 700
szerpentin 700
szerpentin 320
szerpentin 550
szerpentin 430
szerpentin 150
szerpentin <70
mészfillit 850
miit >1000
mészcsillampala >1000
szerpentin 70
szerpentin <70
fekete fillit 150
csillampala <O
szerpentin <70

Mn

1500

2000

1500

1500

1500

1500

1000

1000

375

375

375

1000

375

500

500

500

500

1500

2000

1000

Egység g/t



Egység g/t

Minta Furés Megvizsgalt minta

szdma szama szarmazasi mélysége KGzetmegh atarozas B Mn
m
760 4G 301,80-308,70 szerpentin <70 1500
781 46 308,70-309,20 karbonatos talkum - 1000
752 46 309,20-315,00 szerpentin 1000
783 4G 314,00-314,50 szerpentin <70 1060
784 43 314,50-317,00 szerpentin <70 1500
785 46 317,00-317,40 kaleit-magnezit 2000
7SG 46 317,40-318,40 karbonatos fillit 2000
787 4G 318,40-318,60 kaiéit -magnezit 2000
788 43 318,60-318,90 talkum 200 2000
789 4G 318,90-322,30 fekete fillit 700 2000
790 46 322,30-322,70 talkos Kklorilpala 2000
791 46 322,70-330,80 fekete Afillit >1000 2000
792 46 330,80-343,80 csillampala <70 2000
793 46 343,20-351,10 mészfillit >1000 2000
794 46 351,10-352,30 fekete fillit 1000 2000
795 46 352,30-359,30 csillampala 1000 2000
79G 4S 38,90- 40,10 sadrga agyag 430 2000
797 48 43,00- 45,00 sziirke agyag 430 2000
798 48 45,80- 47,00 szirke agyag 430 2000
799 48 47,00- 47.40 szirke agyag 70 2000



Minta
szama

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

Faras

szama

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48

Megvizsgalt minta
' szarmazasi meéelysége

49,00-

55,50-

55,70-

56,40-

57,00-

57,90-

58,00-

58,60-

59,00-

63,00-

64,10-

64,70-

65,00-

67,50-

70,20-

73,00-

76,00-

78,30-

84,10-

84,70-

m

49,50

55,70

56,40

57,00

57,50

58,20

58,60

59,00

63,00

64,10

64,60

65,00

66,00

70,20

73,00

75,30

78,30

83,90

84,70

84,80

K6zetmeghatarozas

agyag

szurke agyag

mocsari agyag
homokos agyag
homokos agyag
homokos agyag

barna homokos agyag
szlirke agyagos homok
szirke agyag

sziirke agyagos homok
sarga agyag

sziirke agyag

szlrke lignites agyag
szlirke meszes agyag
sziirke agyag

sziirke agyag

mocsari agyag
sargasszirke agyag
sargasszirke agyag

lignites agyag

700

1000

700

550

200

200

430

70

850

200

320

200

700

430

430

320

430

430

200

Mn

1500

500

375

250

1250

500

375

1000

1000

1500

1500

2000

1000

2000

1000

2000

1000

1750

2000

1000

Egység g/t



Egység g/t

R 5w
m
820 48 84,80- 88,80 szlirke agyag 430 1500
821 48 93,00- 95,30 homokos agyag 430 2000
822 48 98,30- 98,90 barnédsszirke agyag 200 2000
823 48 98,90-101,80 sargasszurke agyag 320 2000
824 48 101,80-102,00 homokos agyag 850 1000
825 48 102,00-102,50 sziirke agyag 200 1250
826 48 103,30-104,50 szirke homok 430 1250
827 48 107,80-121,50—118,00 m-bél mallott zdldpala 70 >2000
828 48 107,80-121,50 —121,00 m-bél zoldpala 2000
829 48 125,50-129,80 z6ldpala . 1500
830 48 137,50-138,00 zOldpala . 1500
831 48 138,00-205,70-138,50 m-bdl z0ldpala : 1500
832 48 138,00-205,70— 140,00 m-b6l z6ldpala . 1500
833 48 140,50 kovas zoOldpala : 1500
834 48 138,00-205,70 —152,00-155,00 z6ldpala - 2000
835 48 138,00-205,70 -157,00-158,00 z6ldpala . 1500
836 48 138,00-205,70-160,00 z6ldpala 430 1000
837 48 138,00-205,70 — 165,00 m-bél z6ldpala — 2000
S38 48 138,00-205,70 —170,00 m-bél z6ldpala , 2000

839 48 138,00-205,70 — 185,00 m-bhdl zbldpala : 2000



Minta
szama

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

Faras

szama

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48

42

42

42

42

Megvizsgalt minta
szarmazasi mélysége
m

138,00-205,70--190,00
138,00-205,70 -195,00
138,00-205,70--205,00
138,00-205,70--175,00
205,70-213,40--20Q,00
205,70-213,40--211,00
213,40-221,00—219,50
221,00-223,00

223,00-233,00

223,00-233,00—226,90
233,00-246,10—234,30

233,00-246,10—241,00

233,00-246,10—242,00--243,00

246,10-251,00—247,00

255,10-258,00

258,00-259,00

0,00- 5,30
0,00- 5,30
0,00- 5,30
5,30- 28,13

m-bol

m-badi

m-bél

m-bél

m-b6l

m-bél

m-bél

m-bol

m-bol

m-bdl

m-bél

Kézetmeghatirozas

zoldpala

z6ldpala

z6ldpala

z6ldpala

kloritos zdldpala
kloritos zdldpala
pirites zOldpala
szerpentin

kloritos zo6ldpala
kloritpala
csillampala
csillampala

fehér és szirke marvany
csillampala
sziirke csillampéla
kloritos zdldpala
limonitos talkum
szerpentin
szerpentin

csillampala

850

700

430

430

200

« 70

550

Mn

2000

2000

2000

2000

1500

1500

1500

1500

1500

1000

2000

2000

2000

2000

2000

1500

1000

2000

2000

1250

Egység g/t



Minta
szama

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

S74

875

876

877

878

879

Fuaras

szama

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

Megvizsgalt minta
szarmazasi mélysége

5,30-

5,30-

28,13-

28,13-

28,13-

28,13-

28,13-

28,13-

29,30-

30,50-

30,50-

40,00-

42,60-

43,00-

51,00-

54,60-

55,00-

60,00-

62,40-

m

28,13

28,13

29,30

29,30

29,30

29,30

29,30

29,30

30,50

35,50

40,00

42,60

43,00

49,00

54,60

55,00

60,00

61,80

68,00

Kézetmeghatarozas

szurke talkum
szurke talkum
kloritos zdéldpala
halvanyzoéld fillit
talkos szerpentin, talkum
kloritpala és talkum
talkum

talkum

kloritos csillampala
talkos szerpentin
csillampala és fillit
kloritpala
csillampala

kloritos csillampala
kloritpala kvarccal
szerpentin

talkum

fekete fillit
csillampala

fekete fillit

550

200

1000

70

>1000

1000

1000

430

550

Mn

1250

1000

2000

2000

500

250

250

250

2000

750

1250

1000

2000

1500

2000

1000

250

1250

1250

1000

Egység g/t



Minta
szdma

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

Faras

szama

42

42

42

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

Megvizsgélt minta
szarmazasi mélysége

108,40

130,90

133,95

0,00-

0,90-

3,00-

4,85-

6,00-

7,40-

9,40-

10,20-

12,-80-

17,20-

19,00-

21,30-

22,90-

27,00-

27,60-

32,80-

41,90-

m

0,90

3,00

4,85

6,00

7,40

9,40

10,20

12,80

17,20

19,00

21,30

22,90

27,00

27,60

32,80

41,90

45,00

Kézetmeghatarozas

sotétszirke fillit
sotétszurke fillit
fekete fillit
barnéassarga agyag
sarga agyag

sarga agyag

mocsari agyag

sarga, homokos agyag
mocsari agyag

sarga homokos agyag
sarga homokos agyag
sarga homokos agyag
sarga homokos agyag
agyag apro kaviccsal
homokos, agyag
sarga agyagos homok
sarga homokos agyag
agyagos homok

sarga homok

homokos agyag

550

150

700

430

200

320

70

<70

70

70

70

320

70

< 70

430

70

70

200

<70

430

Mn

1000

500

1250

500

1000

1000

175

500

100

1000

1500

1000

1500

1000

2000

1000

1000

1500

1250

1500

Egyé# g/t



Minta
szama

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

Faras

szama

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

Megvizsgalt minta
szdrmazasi meélysége
m

45,00- 49,10
49,10- 49,20
49,20- 51,80
51,80- 51,90
51,90- 53,20
53,20- 54,70
54,70- 54,85
54,85- 54,90
54,90- 55,10
55,10- 55,20
55,20- 55,40
55,40- 55,60
55,60- 58,00
58,00- 58,60
58,60- 74,30
74,30- 74,70
74,70- 76,40
76,40- 76,50

76,50- 78,00

78,00- 80,10

Kézetmegliatarozas

sarga agyagos homok
lignit

homokos agyag

lignit

szirke agyag

finom homok
homokos agyag

lignit

szlirke agyag

lignit

homokos agyag

lignit

z0ld agyag
z6ldesszlrke agyag
homokos agyag
rozsdavords homokkd
homokos agyag

lignit

homok apré kaviccsal

lignites agyag

430

150

200

550

320

200

200

1000

430

700

1000

430

430

200

430

200

430

430

320

320

Mn

2000

1500

2000

1500

1250

1250

1250

1500

1750

1250

1000

1500

1000

1000

1000

1500

1000

500

2000

1500

Egység g/t



Minta
szama

920

921

922

923

924

925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

Faras

szama

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

Megvizsgalt minta
szarmazési mélysége

m

80,10- 85,90

85,90- 93,70

93,70- 93,80

93,80- 97,00

97,00- 98,50

98,50-115,00

115,00-119,40

119,40-119,80

119,80-120,90

120,20-123,10

123,10-123,30

123,30-126,20

126,20-129,20

129,20-130,80

130,80-130,95

130,95-132,20

132,20-132,60

132,60-132,70

135,50-135,90

135,90-136,40

Ké6zetmegliatarozas

lignites agyag
homokos agyag

lignit

apré kavicsos homok
agyagos finom homok
z6ldesszirke agyag
homokos agyag
agyagos homok
homokos agyag
homokos agyag

lignit

kavicsos homok
homok lignitcsikokkal
homokos agyag

lignit

kavicsos homok
kavicsos homok
mészcsiliimpala
z6ldpala

kloritpala

550

200

430

850

200

200

<70

700

*<70

430

320

<70

150

150

200

200

700

1000

700

70

Mn

2000

1500

250

2000

2000

1000

1000

1750

250

2000

500

750

1250

1000

100

750

1250

1500

2000

1500

Egység g/t



Minta
szama

940

941

942

943

944

945

946

947

948

949

950

951

952

953

954

955

956

957

958

959

Faras

szama

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

4A

44

I<

44

44

44

44

44

Megvizsgalt minta
szarmazéasi mélysége

m

136,40-137,30

137,30-137,60

137,60-141,40

141,40-142,00

142,00-143,90

143,90-144,30

144,30-146,60

146,60-150,50

146,50-149,30

149,50-149,80

150,50-157,00

150,50-154,40

154,40-158,60

155,80-158,60

158,60-162,60

162,60-165,90

165,90-166,90

166,90-172,80

172,80-180,50

180,50-181,00

Kézetmeghatarozas

z6ldpala

mészfillit kvarcos csomo
z6ldpala

mészfillit

furadék

tomott mészfillit
furadék

vilagos marvany
mészfillit

limonitos marvéany
kilugzott szerpentin
kilugzott szerpentin
kilugzott szerpentin
szerpentin Y
szerpentin

szerpentin

szerpentin

kovés szerpentin
kovas szerpentin

szerpentin

320

>1000

<70

430

1000

430

430

Mn

1000

2000

1500

2000

1500

1500

2000

2000

2000

2000

2000

1000

1000

1500

1500

750

1000

375

2000

1500

Egység g/t



Minta
szama

960

9G1

9G2

963

9G4

9G5

9G6

967

968

9G9

970

971

972

973

974

975

97G

977

978

979

Faras
szama

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

M*

44

44

44

44

44

Megvizsgalt minta
szarmazasi mélysége-
in

181,00-182,80
182,80-187,40
187,40-188,50
188,50-189,70
192,50-210,50--192,00
192,50-210,50-197,00
192,50-210,50-202,00
192,50-210,50—207,00
210,50-215,80
215,80.-221,10
221,10-229,90
225,90-227,50
227,50-258,10-230,00
239,20
227,50-258,10—235,00
227,50-258,10—245,00
227,50-258,10-250,00
227,50-258,10-255,00
258,10-259,00

259,00-260,10

m- boi

m-bo!

m - béi

m-bél

m-bél

m-bél

m  boi

m-bél

m  boi

Kdézetmeghatarozas

furadék

érces szerpentin

szerpentin

kovas szerpentin

szerpentin

szerpentin

szer pentin

szerpentin

szerpentin

szerpentin

szerpentin

furadék

szerpentin

szerpentin

szerpentin

szerpentin

szerpentin

szerpentin

szerpentin

mészcsillampala

200

430

200

<70

70

320

550

200

200

430

200

70

200

70

Mn

1500

1500

1500

1500

1000

1000

1000

1500

500

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1750

1000

1500

1500

1500

Egység g/t



Minta
szama

980

981

982

983

984

985

986

987

988

989

990

991

992

993

994

995

99G

997

Faras
szama

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

Megvizsgalt minta
szarmazéasi mélysége
m

%

2G0.10-282.10--26G.00
2G2.50
262,10-282,10--270,00
260,10-282,10-275.00
260,10-282,10-280,00
282,10-283,90
283,90-286,00
286,00-293,10
294,10-295,20
295,20-302,00
302,00-303,60
303,60-344,60
303,60-344,60—305,00
303,60-344,60—310,00
303,60-344,60—315,00
303,60-344,60--320,00
303,60-344,60-325,00

303,60-344,60--330,00

m-bél

m-bél

m-bé6l

m-bdél

m-bol

m-bol

m-bdl

m-bol

m-bdl

m-bé6l

K6zetmeghatarozas

fekete fillit
szirke marvany
fekete fillit
fekete fillit
fekete fillit
karbonatos talk
szerpentin
fekete fillit
kloritpala
csillampala
fekete fillit
mészfillit

fillit

fekete fillit
fekete fillit
fekete fillit
csillampala

csillampala

550

< 70

430

>1000

1000

550

<70

850

850

1000

700

1000

700

430

430

>1000

Mn

1000

1500

1500

1000

1000

500

1000

500

500

1500

1000

1500

1000

1500

1500

1000

1000

2000

Egység g/l












JELMAGYARAZAT






Jelmagyarazé 6

a nyomelemeloszIlasi vizsgalat aiveti fclsacsai :n

farasok rétegsorahoz

Termdtalaj ilolocén
Homok, agyag
Pannon
lignit
Zoldpala
kToritpaia
Fiim
Csillampala
Caki konglomeratum

Opaleozoikuin

Csillam pala és zdldpala valtakozésa
i iilit és csillarnpala véllak6zasa
Szerpentin

Talk

Kvarc



4 Fels6csatar  15szami jards kézetflnyayanak nyomé lemdsszetétele
M 1 200

Szarkasztéti® hiyif, TAOT.



A Fels6csatar -IBszimu jaras kézetanyaganak nyomelemdsszetétele
M.'A20D

Szerkesztette' Ayfia PNikv-rn



A Fels6csatar 1/szamu -firés  kodzetanyaganak nyomelemdsszelétele
M: -1:200

Szerkesztette: Vq'&u/ 12,y r'H



A Fels6csatar 18.szamu faras kdézetanyaganak nyomelemdsszetelele
M i- 200

SzerkeszteUe-

<S/56



A Fels6csatar 19. szamu juras kozelanyaganak nyomelemosszelitele

M420D



A Msocsatar 20 szorma [liras nyon«lamostze(iiiale

M 1200



meter

A Felsocsalor2i szamu [uras kfizelanyaganak nyomelemdSszetHefe

w 4200

&io07



meter

A Fels6csatar ZZ szaml ‘furdas k&zetanyaganak nyomélemdsszelctela
MM-2D0



A Fels6csatar 23sz6mi {uras kbézetanyaganak nyomelem Gsszetétele
M: >1:200

Szerkesztette: fé/r/ff (A% /oximes'



meten

A Fels6csatar 24 szama -furés kozelanyaganok nyomelemdsszetélele

M 4200

Szerkesztette;

\Y

N



rveter

["FelsGcsatar 25, szamu jaras kozetanyaganak nyomelernosszetétele
M 1200



meter

A Fels@csatar 26 szaml furds kozetanyaganak nyomelemdsszetatele
M4200

5z«rkeszlelle-.



A Fels6csatar 27 szamu jaras kdzhanyaganak nyomelemiSSzs.Utel<2.

MA2U0

Szerkesztette::



A Fels6csatar 28 szamu [uras kozetanyaganak nyomelemdsszetétele

M:>3-200



A rclsocsaidt-  29szama juras kézetanyagonik nyomelem dsszetétele
M 4 200

3zerkeazleite



A FelsdcsutarSO. szam jaras kézdanyaganak nyorreleirndSSztUlele.

M: +200

Szerkesztette.-



A Felsdcsochaicr 34 szamu (uras kézelanyaganak nyomelemosszelélele
M: 4200



A Fels6csatar 33 szamu [Gras kdzetanyaglnak nyomelcmdsszeletele

M i 200

0409

Szerkesztette B W -uAu.i



A +Ot'v;oi v -t, jpanu jui'u,' K-1'iiun*ujunuk mjomt'lfc'tf

n 1w

6<5Z



A Fels6csatar 44-Szamu fards Fézetanyaganok nyomelpmosszriat-il®

144200



A Fels6csatar 45szamu flras koézetanyaganak nyomelemdsszetétele
M-1=200



A Fels6csatar 48.szamu furas kézelanyaganak nyomelemosszetetele
M-i 200

Szerkesztette” foee, K.



meter

A Fels6csatar

40 szarna faras
MA-200

kozetonyaganak nyomclemffsiitélek

Szerkesztette

aFyfe A ljari<t

isi

A

v



